


Рекомендации по укладке

Подготовка основания:

- Убедитесь, что поверхность 

нанесения чистая и ровная, 

чтобы гарантировать 

оптимальное соединение 

с основанием.

Нанесение клея:

- Используя механическую 

мешалку, перемешайте клей 

на цементной основе до 

состояния однородной пасты.

- Используя плоский мастерок,

распределите клей по всей 

поверхности.

- Традиционные строительные 

растворы не гарантируют 

качественного соединения при

использовании этого типа плиток

и могут вызвать их оседание.

Укладка плиток:

- Мягко укладывайте плитки рядом

(не оставляя швов), плотно 

прижмите каждую плитку друг к 

другу, убедившись, что между ними 

нет зазоров.

- Удерживая зазубренный мастерок 

под углом в 45 градусов, разгладьте

клей пока он не станет одинаковой

толщины.
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Рекомендации по укладке

- Подождите, чтобы клей

немного схватился и затем

удалите остатки клея, 

который мог просочиться

между плитками.

- Убедитесь, что плитки прочно

сидят, осторожно простукивая их 

резиновой колотушкой. 

Используйте уровень, чтобы 

убедиться, что все плитки 

находятся вровень друг с другом.

Затирка швов:

- Приготовьте затирочный раствор

нужного цвета. Для лучших

результатов используйте

механическую мешалку.

- Начисто протрите влажной 

губкой поверхность несколько 

раз и дайте ей высохнуть.

- Для достижения безупречного

результата, протрите поверхность

плиток для удаления цементной

вуали, образовавшейся во время

высыхания. 

- Используя плоский мастерок,

распределите затирочный раствор

по всей, выложенной плитками,

поверхности.
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- серый

- белый
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Рекомендации по затирке

В зависимости

от типа применяемой

плитки и интерьера

используйте затирки

следующих оттенков:

- бежевый

- темно-серый
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